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Die vorliegende Ausgabe ist der Entwurf zu einer kiinftigen Empfehlung. Es kann versuchsweise

V VERLANGERTE VERNEHMLASSUNG
danach gearbeitet werden, um die Anwendung in der Praxis zu erproben.

Erfahrungen in der Anwendung und Vorschlége sind dem SIA Generalsekretariat spatestens bis
zum 31. Dezember 1992 mitzuteilen.
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VORWORT

Bei der Erarbeitung der Empfehlung SIA 271, Flachdacher, Ausgabe 1986,
wurde davon ausgegangen, dass die in der Norm SIA 279, Warmedammstoffe,
enthaltenen Anforderungen an die Warmeddmmstoffe bei der Revision dieser
Norm (Uberarbeitet und neu festgelegt werden. Durch die Beschrdnkung des
Inhaltes der Norm SIA 279, Ausgabe 1988, auf Materialprifung, Toleranzen
und Rechenwerte sind heute in keiner Norm des SIA flachdachspezifsche
Anforderungen an Warmedammstoffe festgelegt. Die  Begleitkommission SIA
271 hat deshalb den nachfolgenden Anforderungskatalog erarbeitet.

Fir verschiedene Kiriterien sind im Rahmen der européischen Normung (CEN)
ebenfalls Arbeiten im Gange, deren Ergebnisse abgewartet werden missen,
bevor neue nationale Anforderungswerte verbindlich festgelegt werden
kénnen.

Um der Praxis trotzdem eine Grundlage fir die vertragliche Vereinbarung
zur Verfugung stellen zu konnen, wird die Empfehlung in der Form einer
verlangerten Vernehmlassung publiziert.

Nach der Koordination mit den in Bearbeitung stehenden CEN-Normen und
nach Bereinigung allfélliger Stellungnahmen, soll die Tabelle als Anhang
in dle Empfehlung SIA 271 aufgenommen werden.

GELTUNGSBEREICH

Die vorliegende Empfehlung gilt fur die Anforderungen an Warmedammstoffe
bei der Anwendung in Flachdachern.

Sie basiert auf den Grundlagen gemdss Norm SIA 180, Warmeschutz im Hochbau
(1988) und Norm SIA 279, Warmedammstoffe, Materialprifung, Toleranzen und
Rechenwerte (1988) und erganzt die Empfehlung SIA 271, Flachdécher (1986).



Mitglieder der Begleitkommission SIA 271 "Flachdacher"

Prasident: H. Bangerter, Ing. SIA, Zurich SIA
Mitglieder: P. Balzan, Lausanne GER

E. Brenner, Weinfelden SDhV

R. Brandle, Ing. SIA, Zirich WISDA/VZA

H.R. Preisig, Arch. SIA, Zirich SIA

B. Trachsel , Zirich SSIvV

H.R. Unold, Sarnen ASKI

P. H. Wirth, Arch. SIA SIA

Abkurzungen der in der  Begleitkommission SIA 271 "Flachdacher" vertretenen Or-
ganisationen

ASKI Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Kunststoff- Industrie
GER Groupement des étancheurs romands

SDV Schweizerischer Dachdeckermeisterverband

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein

SSIvV Schweizerischer Spenglermeister- und Installateur-Verband
VZA Vereinigung Zircher Abdichtungs-Unternehmer

WISDA Wirtschaftsgruppe der Schweizerischen Hersteller von Bitumen-
Dichtungsbahnen
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