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VORWORT

Die vorliegende Empfehlung beruht primär auf Erfahrungen mit Stahlfaserspritzbeton. Eine Erweiterung der
Kenntnisse auf andere Anwendungsbereiche ist wünschenswert. Einzelne Aussagen dieser Empfehlung könnten
dadurch Änderungen erfahren.

In der Kombination von Stahlbeton und Spannbeton mit Stahlfasern liegt noch ein Entwicklungspotential für
Forschung und Praxis.

Für Tragwerke aus Stahlfaserbeton sind ein Nachweis der Tragsicherheit und ein Nachweis der Gebrauchs-
tauglichkeit zu erbringen. Die Forderung nach einem ausreichend duktilen Verhalten führt zu den in den Ziffern
3 13 und 3 14 ausgedrückten Bedingungen, von denen nur im Sinne der Ziffer 0 3 abgewichen werden darf.

Arbeitsgruppe Stahlfaserbeton
Kommission SIA 162
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