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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13369:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 229 „Vorgefertigte Beton-
erzeugnisse“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2018, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis April 2021 zurückgezogen werden. 

Dieses Dokument ersetzt EN 13369:2013. 

Folgende wesentliche technische Änderungen wurden in dieser neuen Ausgabe vorgenommen: 

a) normative Verweisungen wurden unter Berücksichtigung der neuen Version von EN 206 aktualisiert; 

b) Begriffe wurden nach der Bauproduktenverordnung überarbeitet, Benennung und Definition von 
„Produkttyp“ wurde hinzugefügt; 

c) Abschnitt für wiedergewonnene gebrochene Gesteinskörnungen und grobe recycelte Gesteinskörnungen 
wurde überarbeitet; 

d) Abschnitt zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit wurde nach dem Wortlaut der 
Bauproduktenverordnung überarbeitet. 

EN 13369 ist eine gemeinsame Bezugsnorm für die folgenden vom Technischen Komitee CEN/TC 229 
erstellten speziellen Produktnormen: 

— EN 1168, Betonfertigteile — Hohlplatten; 

— EN 12737, Betonfertigteile — Spaltenböden für die Tierhaltung; 

— EN 12794, Betonfertigteile — Gründungspfähle; 

— EN 12839, Betonfertigteile — Betonelemente für Zäune; 

— EN 12843, Betonfertigteile — Maste; 

— EN 13198, Betonfertigteile — Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente; 

— EN 13224, Betonfertigteile — Deckenplatten mit Stegen; 

— EN 13225, Betonfertigteile — Stabförmige Bauteile; 

— EN 13693, Betonfertigteile — Besondere Fertigteile für Dächer; 

— EN 13747, Betonfertigteile — Deckenplatten mit Ortbetonergänzung; 

— EN 13748-1, Terrazzoplatten — Teil 1:Terrazzoplatten für die Verwendung im Innenbereich; 

— EN 13748-2, Terrazzoplatten — Teil 2:Terrazzoplatten für die Verwendung im Außenbereich; 

— EN 13978-1, Betonfertigteile — Betonfertiggaragen — Teil 1: Anforderungen an monolithische oder aus 
raumgroßen Einzelteilen bestehende Stahlbetongaragen; 



EN 13369:2018 (D) 

6 

— EN 14843, Betonfertigteile — Treppen; 

— EN 14844, Betonfertigteile — Hohlkastenelemente; 

— EN 14991, Betonfertigteile— Gründungselemente; 

— EN 14992, Betonfertigteile — Wandelemente; 

— EN 15037-1, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 1: Balken; 

— EN 15037-2, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 2: Zwischenbauteile aus 
Beton; 

— EN 15037-3, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 3: Keramische Zwischen-
bauteile; 

— EN 15037-4, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 4: Zwischenbauteile aus 
Polystyrolhartschaum; 

— EN 15037–5, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 5: Leichte Zwischenbauteile 
für einfache Schalungen; 

— EN 15050, Betonfertigteile — Fertigteile für Brücken; 

— EN 15258, Betonfertigteile — Stützwandelemente; 

— EN 15435, Betonfertigteile — Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton — Produkteigenschaften und 
Leistungsmerkmale; 

— EN 15498, Betonfertigteile — Holzspanbeton-Schalungssteine — Produkteigenschaften und Leistungs-
merkmale. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] ist/sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 




